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Die Entwicklung von  Gum
… orientiert sich an dem inneren Struktur- und Gewebeaufbau 
des natürlichen Zahnfleisches. Dieses Material unterscheidet sich 
von gängigen Mal- oder Keramiksystemen. Es hilft dem Zahn- 
techniker, Implantat-Restaurationen auf einfache und schnelle 
Weise herzustellen. Das Ziel: eine lebendige, bionische Zahn- 
fleischrestauration. 

Chien Ming Kang



Was spricht für BiomicTM Gum?

Schnelle Zahnfleischästhetik
Biomic Gum kann alle Arten von Glasurmaterialien ersetzen, da es für verschiedene Hersteller und 
verschiedene Arten von Keramikrestaurationen geeignet ist. So bedarf es keiner materialabhängigen 
Vorbereitung mehr. 

Einfache Anwendung
Das Farbdesignkonzept von Biomic Gum ist ein universelles Mischen. Es kann nicht nur untereinander, sondern 
auch mit den Pasten im Biomic-Aesthetic Set gemischt werden. Die Farbklassifizierung der Zahnfleischfarbe 
basiert auf folgender Benennungsmethode: Je größer die Zahl, desto dunkler die Farbe. Diese Logik dient dazu, Ver-
wechslungen während des Arbeitens zu vermeiden. In Verbindung mit dem Aidite-Trainingsvideo können 
Techniker die Verwendung schnell erlernen.

Bionische Ästhetik
Die Farbdefinition von Biomic Gum simuliert die natürliche Zahnfleischfarbe, darunter auch spezielle Farben, 
um Blutgefäße nachzustellen. Die bionisch-ästhetische Wirkung der gefärbten Zirkonoxid-Zahnrestauration wird 
bis ins kleinste Detail wiedergegeben.

GUM K I T

Chien Ming Kang
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Liste der Biomic Gum Kits
Dieses neue Biomic Gum Kit bietet 6 Pink-Farbstufen, die zusammen verwendet werden können, 
um ein verschiedenfarbiges Zahnfleisch zu imitieren. Darüber hinaus sind ein Farbabgleicher und 
ein 3D-Pinsel enthalten. Mit ihrer Hilfe können Sie eine hochwertige Färbung durchführen und ein 
ideales bionisch-ästhetisches Ergebnis erzielen.

GUM
2D-Paste Pink 5/Pink R 

Flüssigkeit Färbeflüssigkeit l/Färbeflüssigkeit 2
3D-Paste Pink 1/Pink 2/Pink 3/ 

Pink 4/3DN/3DV

Zubehör 3D-Pinsel/ 
6 Farbabgleicher 



Farbtafel

Pink 1
CremePink , geeignet für freiliegende Zahn- 
fleischbereiche sowie den Knochenkonturbereich.

Pink 2
Neutrales Pink , geeignet für den Hauptfarbbereich. 
Kann frei mit Pink R und Pink 5 gemischt werden, 
um die Farbe des Hauptfarbbereichs dem Zahnfleisch 
anzupassen

Pink 3
Lila-Pink , geeignet für den erweiterten Schleim- 
hautbereich.

Pink 4
Dunkelrot, geeignet zur Kontrastverbesserung und 
Schattierung des Zahnfleischbereichs.

Pink 5
Blutgefäßrot, geeignet zur Simulation der Farbe von 
Blutgefäßen im Zahnfleischbereich.

Pink R
Geeignet für Schattierungen von weißem Zirkonoxid 
und zum Mischen anderer Pink Pasten, um die 
Farbdichte anzupassen.

3DV
Milchweiße transparente 3D-Paste. Kann zum 
Mischen verwendet werden, um die Farbdichte zu 
verringern und den Weißgrad zu verbessern.

3DN
Transparente 3D-Paste. Kann zum Mischen verwen-
det werden, um die Farbdichte zu verringern und 
die Transluzenz zu verbessern.

 

Farbtafel 

Biomic 
Stain/Glaze Gum 

Liste der Biomic Gum Kits 
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SIMULATION ODER NACHAHMUNG 
DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

Rosa 1 

Cremerosa, geeignet für freiliegende 
Zahnfleischbereiche und den 
Knochenkonturbereich. 

Rosa 2 

Neutrales Rosa, geeignet für den 
Hauptfarbbereich, kann frei mit Rosa 
R und Rosa 5 gemischt werden, um 
die Farbe des Hauptfarbbereichs des 
Zahnfleisches anzupassen. 

Rosa 3 

Lila-Rosa, geeignet für den 
Schleimhautbereich. 

Rosa 4 

Dunkelrot, geeignet zur 
Kontrastverbesserung und Fleckung 
des Zahnfleischbereichs. 

Rosa 5 

Blutgefäßrot, geeignet zur Simulation 
der Farbe von Blutgefäßen im 
Zahnfleischbereich. 

Rosa R 

Geeignet für Schattierungen von 
weißem Zirkonoxid und zum Mischen 
anderer rosa Pasten, um die 
Farbdichte anzupassen. 

3DV 

Milchweiße transparente 3D-Paste, 
kann zum Mischen verwendet 
werden, um die Farbdichte zu 
verringern und den Weißgrad zu 
verbessern. 

3DN 

Transparente 3D-Paste, kann zum 
Mischen verwendet werden, um die 
Farbdichte zu verringern und die 
Transluzenz zu verbessern. 

2D-Paste  Rosa 5/Rosa R 
Flüssig    Färbeflüssigkeit l/Färbeflüssigkeit 2 

3D Paste Rosa 1/Rosa 2/Rosa 3/Rosa 4/3DN/3DV 
Zubehör 3D-Pinsel/6 Schattierungsanleitungen 
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 Technische Eigenschaften

Schnelle Zahnfleischästhetik
CE-Zertifizierung 0197, FDA-Zertifizierung, Medizinprodukte-Registrierung der Volksrepublik China

Indikation
- Auftragende Farbmodifizierung des keramischen Gerüstes im Zahnfleischbereich. 
- Mikroschichtung des keramischen Gerüstes im Zahnfleischbereich. 

Physikalische Daten

Teststandard Messungen Werte
Wärmeausdehnungskoeffizient ISO 6872:2015 CTE(25°/-Tg)[10-6K-l] 2D-Paste=8,6  3D-Paste=9,1

Biegefestigkeit (3-Punkt-Biegetest) ISO 6872:2015 >50 MPa [10-6K-4] >115 MPa
Chemische Löslichkeit ISO 6872:2015 <100 µg/cm2 ≈ 30 µg/cm2

Umwandlungstemperatur ISO 6872:2015 — ≈ 480 °C - 490 °C



 GUM

-	 Pink 5 und Pink R sind 2D-Zahnfleischfarbpasten.
-	 Die Viskosität der Pasten ist moderat und kann gleichmäßig auf die Oberfläche der Keramikrestauration aufgetragen 
	 werden. Sie fällt nicht zusammen und zerfließt auch nicht, weshalb das Pasten-System einfach anzuwenden ist.
-	 Alle Pasten haben eine ideale hohe Lichtdurchlässigkeit und Fluoreszenz. Die Zahnrestauration wirkt aufgrund 
	 ihrer großen Lichtdurchlässigkeit und natürlichen Fluoreszenz lebensecht.
-	 Wenn die Paste mit Keramikpulver vermischt wird, wird sie nach dem Glasurbrand noch fester. Dadurch kann 
	 der natürliche Abrasionseffekt des Produkts im klinischen Einsatz wirksam gesteigert und verbessert werden.
-	 Pink 5 ist eine neu entwickelte Paste, um die Blutgefäßstruktur im Zahnfleisch zu simulieren. 

-	  Pink 1, Pink 2, Pink 3 und Pink 4 sind 3D-Zahnfleischfarbpasten.
-	 3DN kann mit anderen 3D-Zahnfleischfarbpasten gemischt werden, um die Konzentration sowie die Helligkeit zu  
	 verringern. 3DV kann mit anderen 3D-Zahnfleischfarbpasten gemischt werden, um die Konzentration zu verringern,  
	 ohne die Helligkeit zu beeinträchtigen.
-	 Die 3D-Paste weist einen hohen Grad an Plastizität auf und kann verwendet werden, um eine bionische Form 
	 des Zahnfleisches aufzubauen.

2D-Paste

3D-Paste
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 Stain/Glaze Färbeflüssigkeit

Färbeflüssigkeit 1
-	 Die Färbeflüssigkeit 1 wird für alle 2D-Farbpasten verwendet und dient als Verdünnungs-		
	 mittel. Wenn eine dünne Schicht Paste aufgetragen werden soll, kann mit ihr die Viskosität 
	 der Paste verringert werden.
-	 Wenn die Glasur-F-Paste zu dick ist, kann mit der Färbeflüssigkeit 1 die Viskosität 
	 der Paste verringert werden. Die Glasur-F-Paste kann mit der Färbeflüssigkeit 1 dünner 
	 aufgetragen werden und dennoch einen Glasureffekt hervorrufen.
-	 Vor Verwendung der Färbeflüssigkeit 1 die Paste vor dem Hinzufügen und Anpassen  
	 gründlich mit einem Glasstab umrühren, um eine gute Konsistenz zu erzielen. Zu viel  
	 Flüssigkeit kann die Anwendung beeinträchtigen. 
-	 Die Färbeflüssigkeit 1 nicht direkt in die Pastenbehältnis geben und umrühren. Es wird 
	 empfohlen, eine Anmischpalette zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Paste gründlich 
	 zur richtigen Konsistenz vermischt wurde.

Färbeflüssigkeit 2
-	 Die Färbeflüssigkeit 2 wird für alle 3D-Pasten verwendet. Wenn die 3D-Paste zu sehr 
	 eingetrocknet ist, kann sie mit der Färbeflüssigkeit 2 modifiziert werden.
-	 Die Färbeflüssigkeit 2 wird verwendet, um die Viskosität der 3D-Paste anzupassen, 
	 ohne die Eigenschaften der 3D-Paste selbst zu beeinträchtigen.
-	 Wenn die 3D-Paste mit anderen Flüssigkeiten vermischt wird, hat dies nachteilige 
	 Auswirkungen auf das gesamte Verfahren.
-	 Die Färbeflüssigkeit 2 enthält flüssige Glaskomponenten. Verschließen Sie die  
	 Flasche nach Gebrauch, um eine Verfestigung der Flüssigkeit zu vermeiden.



Hinweis:	 Um die Fließfähigkeit während der Grundanwendung des Biomic-Gum-Kits zu erhöhen, bitte die Flüssigkeit 2 verwenden, 
		  um eine Verdünnung zu vermeiden. Wenn Sie die Konzentration tatsächlich verdünnen möchten, verwenden Sie Flüssigkeit 1.

Ratschläge zur Vorgehensweise

-	 Niedertemperaturpulver kann in Glasur-F eingemischt werden, um eine spezielle Paste zu erhalten.  
	 Wenn die 3D-Paste zu dick ist, kann sie mit der Färbeflüssigkeit 1 korrigiert werden.
-	 Wenn Sie eine spezielle 3D-Farbpaste herstellen möchten, mischen Sie einfach das Pulver mit 3D Natural und 
	 fügen Sie die Färbeflüssigkeit 2 hinzu, um die Konsistenz nach Bedarf für eine einfache Anwendung anzupassen.
-	 Alle Oberflächen von Vollkeramikrestaurationen können mit der 3D-Paste korrigiert werden.
-	 Die 3D-Pasten enthalten Keramikpartikel, welche die Standfestigkeit nach dem Brennvorgang erhöhen und 
	 zur Vergrößerung der okklusalen Kontaktfläche oder der Abutment-Oberfläche sorgen. Auch eine Verlängerung 
	 der Inzisalbereiche ist somit möglich. 
-	 Beim Mikroschneiden der Vollkrone kann die 3D-Paste direkt nach dem Färben verwendet werden, um den 
	 gleichen Effekt wie bei herkömmlicher Schichtkeramik zu erzielen.
-	 Um die Oberflächenhelligkeit der Restauration nach dem Brennen zu verringern, kann die Brenntemperatur  
	 auf 715 °C reduziert werden.
-	 Um die Oberflächenhelligkeit der Restauration nach dem Brennen zu erhöhen, kann die Brenntemperatur  
	 auf 750 °C erhöht werden.
 -	Sie können die Oberflächenhelligkeit der Restauration durch manuelles Polieren nach dem Glasieren 
	 erhöhen oder verringern.
-	 Bei normaler Anwendung auf weißem Zirkonoxid sollte keine pinke Färbeflüssigkeit (vor dem Sintern) verwendet 
	 werden. Die Färbung kann direkt mit der Zahnfleischfärbung erfolgen.
-	 Wenn Sie eine starke Farbintensität benötigen, können Sie zuerst Pink R oder Pink 5 verwenden, um die Oberfläche 
	 der Struktur abzudecken.
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Brenntabelle 
Starttem-
peratur 

(°C)

Trocken-
zeit (Min.)

Heizrate 
(°C/Min.)

Vakuum-
start (°C)

Vakuum-
ende (°C)

Brenntem-
peratur 

(°C)

Haltezeit 
(Min.)

Langsames 
Abkühlen 

(Min.)

Erster Brand 
(2D-Paste/3D-Paste/Glasur-F)

450 8 55 450 730 730 1 -

Zweiter Brand  
(2D-Paste/3D-Paste/Glasur-F)

450 8 55 450 720 720 1 -

Schnellbrand 
(Nur mit Glasur-F)

450 2 99 450 720 720 0,5 -

Brennen von Brücken aus 
Zirkonoxid (4-7 Glieder)

450 8 40 450 730 730 1 5

Brennen von Brücken 
aus Zirkonoxid (8 Glieder 
oder mehr)

450 10 30 450 730 730 1 10

Bitte beachten Sie bei der Brandführung von 
langen Brückenrestaurationen folgendes:
-	 Reduzieren Sie die Heizrate entsprechend, um die Brandqualität zu verbessern.
- Verlängern Sie die Haltezeit, um die schlechte Wärmeleitung von Zirkonoxid auszugleichen. 
- Verlängern Sie die Abkühlzeit, um Spannungsrisse im Gerüstwerkstoff zu vermeiden.
-	 Es wird empfohlen, für alle Brennvorgänge bei langen Brückenrestaurationen eine Langzeitabkühlung		 	
	 zu verwenden!



Zahnfleischstruktur

Pink 3
Pink 4 Pink 5

3DNPink 2

Pink 1

Pink 1
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Farbmischung
Jede Farbe des Sets entspricht einem Bereich des Zahnfleisches. Wenn die Farbe nicht dunkel genug ist, 
können Sie diese mit Pink 5 oder Pink R mischen, um die Dichte und Deckkraft zu erhöhen.

Pink 2

Pink 2

Pink R

Pink 5

 

Stain/Glaze Gum 

Farbmischung 
Jede Zahnfleischfarbe des Sets entspricht einem Bereich des Zahnfleischs. Wenn die Farbe nicht dunkel genug ist, können Sie 
sie mit Rosa 5 oder Rosa R mischen, um die Dichte und Deckkraft zu erhöhen. 

Simulation der Schichtmethode 

Rosa 2 Rosa R 

1. Dampfreinigung der 
Restauration vor der 
Glasur. 

2. Eine dünne Schicht 
Färbeflüssigkeit 2 auf 

die Oberfläche 
auftragen. 

3. Mit Rosa 2 den 
Hauptfarbbereich 

abdecken. 

4. Mit Rosa 3 den 
Schleimhautbereich 

abdecken. 

Rosa 2 Rosa 5 

® SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

   DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

5. Den freien 
Zahnfleischbereich mit 
Rosa 1 oder Rosa 1, 
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sie mit Rosa 5 oder Rosa R mischen, um die Dichte und Deckkraft zu erhöhen. 

Simulation der Schichtmethode 

Rosa 2 Rosa R 

1. Dampfreinigung der 
Restauration vor der 
Glasur. 

2. Eine dünne Schicht 
Färbeflüssigkeit 2 auf 

die Oberfläche 
auftragen. 

3. Mit Rosa 2 den 
Hauptfarbbereich 

abdecken. 

4. Mit Rosa 3 den 
Schleimhautbereich 

abdecken. 

Rosa 2 Rosa 5 

® SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

   DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

5. Den freien 
Zahnfleischbereich mit 
Rosa 1 oder Rosa 1, 
gemischt mit 3DN, 
abdecken. 

6. Den freien 
Zahnfleischbereich mit 
Rosa 1 oder Rosa 1, 
gemischt mit 3DN, 
abdecken. 

7. Mit Rosa 4 die 
intensiven Bereiche 
abdecken. 

8. Mit Rosa 5 die 
Blutgefäße im 

Schleimhautbereich 
simulieren. 

 

Stain/Glaze Gum 

Farbmischung 
Jede Zahnfleischfarbe des Sets entspricht einem Bereich des Zahnfleischs. Wenn die Farbe nicht dunkel genug ist, können Sie 
sie mit Rosa 5 oder Rosa R mischen, um die Dichte und Deckkraft zu erhöhen. 

Simulation der Schichtmethode 

Rosa 2 Rosa R 

1. Dampfreinigung der 
Restauration vor der 
Glasur. 

2. Eine dünne Schicht 
Färbeflüssigkeit 2 auf 

die Oberfläche 
auftragen. 

3. Mit Rosa 2 den 
Hauptfarbbereich 

abdecken. 

4. Mit Rosa 3 den 
Schleimhautbereich 

abdecken. 

Rosa 2 Rosa 5 

® SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

   DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

5. Den freien 
Zahnfleischbereich mit 
Rosa 1 oder Rosa 1, 
gemischt mit 3DN, 
abdecken. 

6. Den freien 
Zahnfleischbereich mit 
Rosa 1 oder Rosa 1, 
gemischt mit 3DN, 
abdecken. 

7. Mit Rosa 4 die 
intensiven Bereiche 
abdecken. 

8. Mit Rosa 5 die 
Blutgefäße im 

Schleimhautbereich 
simulieren. 

1. Dampfreinigung der Restaura-
tion vor der Glasur.

5. Den freien Zahnfleisch- 
bereich mit Pink 1 oder Pink 1 
gemischt mit 3DN, abdecken.

2. Eine dünne Schicht Färbe- 
flüssigkeit 2 auf die Oberfläche 
auftragen.

6. Verwenden Sie Pink 1 oder 
Pink 1 gemischt mit 3DN, um 
den Bereich der Knochenkontur 
hervorzuheben.

3. Mit Pink 2 den Hauptfarb- 
bereich abdecken.

7. Mit Pink 4 die intensiven 
Bereiche zwischen den Knochen-
konturen abdecken.

4. Mit Pink 3 den Schleimhaut-
bereich abdecken.

8. Mit Pink 5 die Blutgefäße 	
im Schleimhautbereich 		
simulieren.
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Simulation der Schichtmethode

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 

9.	 Die Restauration gemäß 
den empfohlenen Parametern 
brennen.

10.	 Die Schichtmethode führt 
zu einer leichten Zunahme der 
Materialstärke. Bitte trocknen 
Sie dementsprechend ausrei-
chend vor dem Brennvorgang. 

11.	 Abschluss des ersten 	
Brennvorgangs.

12.	 Beschichten der Zahn- 
fleischoberfläche mit 3DN, um 
einen Tupfeneffekt zu erzielen.

13.	 Der Tupfeneffekt kann 	mit 
einer Stiftspitze erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht getrocknet 
ist.

14.	 Das empfohlene Programm 
für den zweiten Brennvorgang 
anwenden.

15.	 Handpolitur der Oberfläche.



 

Stain/Glaze Gum 

Simulation der Schichtmethode 

9. Die Restauration 
gemäß dem 
empfohlenen 
Sinterverfahren 
sintern. 

10. Die Schichtmethode führt zu 
einer leichten Zunahme der 
Stärke. Daher muss 
sichergestellt werden, dass das 
Material ausreichend lange 
getrocknet wird. 

11. Abschluss des 
ersten Sinterns. 

12. Beschichten der 
Zahnfleischoberfläche mit 
3DN, um einen 
Tupfeneffekt zu erzielen. 

13. Der Tupfeneffekt kann 
mit einer Stiftspitze 
erzielt werden, 
nachdem 3DN leicht 
getrocknet ist. 

14. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
zweite Sintern durchführen. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

15. Handpolitur der 
Oberfläche. 
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Schnellfärbemethode

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 
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DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

1.	Nachdem die Oberfläche be-
handelt und mit Dampf gereinigt 
wurde, eine dünne Schicht Farb-
flüssigkeit 2 auftragen und eine 
Grundierung anlegen.

5.	Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Pink 2 bestri-
chen, um einen Tiefeneffekt zu 
erzielen.

2.	Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die Sättigung 
anpassen.

6.	Die Oberfläche leicht trock-
nen und mit einer Stiftspitze 
einen Tupfeneffekt erzielen.

3.	Mit Pink 5 den Hauptfarbbe-
reich zum Vergleich abdecken.

7. Das empfohlene Programm 
für den zweiten Brennvorgang 
anwenden.

4.	Die Restauration gemäß
den empfohlenen Parametern 
brennen.

8.	Handpolitur der Oberfläche.



 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 

 

Stain/Glaze Gum 

Schnellfärbemethode 

1. Nachdem die Oberfläche 
behandelt und mit Dampf 
gereinigt wurde, eine dünne 
Schicht Farbflüssigkeit 2 
auftragen und eine Grundierung 
anlegen. 

5. Die Oberfläche wird mit einer 
dünnen Schicht 3DN oder mit 
3DN gemischtem Rosa 2 
bestrichen, um einen 
Tiefeneffekt zu erzielen. 

2. Den Zahnfleischbereich mit 
Pink R abdecken und mit der 
Färbeflüssigkeit 2 die 
Sättigung anpassen. 

6. Die Oberfläche leicht 
trocknen und mit einer 
Stiftspitze einen Tupfeneffekt 
erzielen. 

3. Mit Rosa 5 den 
Hauptfarbbereich zum Vergleich 

abdecken. 

7. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

4. Das empfohlene 
Sinterverfahren für das 
Sintern durchführen. 

8. Handpolitur der Oberfläche. 

SIMULATION ODER NACHAHMUNG 

DAS HAUPTZIEL IST EINE URSPRÜNGLICHE NATÜRLICHKEIT 
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Biomic Stain/Glaze Gum Produktliste 

Produkt- 
bezeichnung

Produkt- 
eigenschaften Artikelnummer

Biomic Gum Kit

Biomic Gum Kit Kit 80301

Biomic Gum Kit Einführungskit 80300

Paste

Pink 1 4 g 80297

Pink 2 4 g 80296

Pink 3 4 g 80295

Pink 4 4 g 80294

Pink 5 4 g 80298

Pink R 4 g 80245

3DV 4 g 80224

3DN 4 g 80223

Produkt- 
bezeichnung

Produkt- 
eigenschaften Artikelnummer

Färbeflüssigkeit

Färbeflüssigkeit 1 25 ml 80221

Färbeflüssigkeit 2 25 ml 80222

Pinsel

3D-Pinsel 1 Pinsel 80226

Farbabgleicher

Farbabgleicher 1 Scheibe 80299



Gum
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